Karta Techniczna ,l

W naszych zytach ptynie farba

ADLER Legno-Zirbenol 702800200

Olejek limbowy

Olej z naturalnym zapachem limby do mebli i elementéw wyposazenia wnetrz do prac amatorskich i
dla rzemiosta

OPIS PRODUKTU

Informacje ogodine Latwy do stosowania, szybko schnacy olej specjalnie do drewna
limbowego. Produkt jest wytwarzany gtéwnie z surowcéw odnawial-
nych i zawiera naturalny olejek limbowy. Zachowane sg naturalne
wiasciwosci limby.

Bardzo dobra zdolno$¢ do wnikania, doskonate wzmacnianie koloru
drewna, przyjemna haptyka, bardzo dobra zdolno$¢ do wypetniania,
bardzo dobra odpornos¢ na wode.

Utwardzanie dzieki pochfanianiu tlenu z powietrza (schniecie oksy-

dacyjne).
Szczegolne wlasciwosci e Antystatyczny
Normy na metody badan ¢ Nie ulega samozaptonowi
e ONORM EN 71-3 Bezpieczenstwo zabawek; przemieszczanie

sie pewnych pierwiastkéw (wolny od metali ciezkich)

e ONORM S 1555 wzgl. DIN 53160 Odpornosé na dziatanie potu
i 8liny

e Francuskie Rozporzadzenie DEVL1104875A o oznakowaniu
budowlanych produktow lakierniczych pod wzgledem emis;ji
przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Sktadniki Modyfikowane oleje roslinne, naturalny olejek limbowy, kwas krze-
mowy, izoparafiny o tagodnym zapachu, sykatywy bezotowiowe i
bezkobaltowe.

Zastosowania e Do normalnie obcigzanych powierzchni mebli i elementow wy-

== posazenia wnetrz, np. wyposazenia sypialni i pokojow dzien-
nych: obszary zastosowania Il do IV wedtug ONORM A 1610-
12.

e Ze wzgledu na mozliwy ucigzliwy zapach, wewnetrzne po-
wierzchnie mebli i szaf pokry¢ maksymalnie raz cienkg warstwg
produktu.

PRZERABIANIE

Przed uzyciem prosze produkt wymieszacé.

Wskazéwki dotyczace przera-

biania

e Nie stosowa¢ w temperaturach ponizej +5°C ani powyzej 30°C
(BE x i/lub wzglednej wilgotno$ci powietrza powyzej 80%.

¢ Naniesiony produkt pozostawi¢ na krétko do zadziatania, na-
stepnie $ciggnaé nadmiar szmatkg bawetniang lub zwitkiem ga-
zy zgodnie z kierunkiem widkien drewna. Nalezy unika¢ wytwo-
rzenia sie warstwy.
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Nasze wskazowki opierajg sie na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z najlepszg wiedzg majg stuzy¢ jako porada dla kupujgcego lub uzytkownika, nalezy je jednak indywidualnie
dostosowa¢ do zastosowan i warunkéw przerabiania. Kupujgcy lub uzytkownik decyduje na wtasng odpowiedzialno$¢ o przydatnosci i zastosowaniu dostarczanego produktu,
dlatego tez zalecamy wykonanie wzorca w celu sprawdzenia przydatnosci produktu. Ponadto zachowujg waznos$¢ nasze Ogdélne Warunki Sprzedazy. Wszystkie wczesniejsze
instrukcje tracg swojg waznos$¢ z dniem wydania niniejszej. Zastrzega sie prawo dokonania zmian wielko$ci pojemnikéw, odcieni barw i dostgpnych stopni potysku.
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Techniki nanoszenia
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Produkt jest gotowy do uzycia.

Ksztatt i jako$¢ podtoza oraz wilgotnosé podtoza wptywajg na zuzy-
cie / wydajnos¢. Doktadne wartosci zuzycia mozna okresli¢ tylko
wykonujgc probe malowania.

Czasy schniecia

(w 23°C i przy 50% wilgotnosci wzglednej)
4h

Nanoszenie nastepnej warstwy
Catkowicie wyschniety

po ok. 4 godz.
po ok. 7 dniach

Podane wartosci sg orientacyjne. Schniecie zalezy od podtoza,
grubosci warstwy, temperatury, wymiany powietrza i wzglednej jego
wilgotnosci.

Prawidtowe schniecie wymaga dobrego przewietrzania pomiesz-
czenia. Niska wymiana powietrza, np. z powodu uktadania war-
stwami blisko siebie, wydtuza czas schnigcia.

Niska temperatura i/lub wysoka wilgotno$¢ powietrza mogg wydtu-
zy¢ czas schniecia.

Na drewnie zawierajagcym duze ilosci sktadnikéw rozpuszczalnych
w wodzie (jak np. debowe, iroko) moze dochodzi¢ do opdznienia
schniecia.

Czyszczenie narzedzi
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Srodkiem czyszczacym ADLER Legno-Reiniger 80025

PODLOZE

Rodzaj podtoza

Drewno lisciaste i iglaste drobno i grubo porowate
Produkt szczegdlnie sie nadaje do drewna limbowego

Wiasciwosci podioza

Podtoze musi by¢ suche, czyste, nosne, wolne od substancji hydro-
fobowych, takich jak ttuszcz, wosk, zywica itp. oraz wolne od pytu
drzewnego, a takze sprawdzone pod wzgledem przydatnosci do
malowania.

Wilgotnos¢ drewna

Drewno lisciaste: 12% + 2%
Drewno iglaste: 15% * 2%

Przygotowanie podioza

Przeszlifowaé lekko papierem nr 180 — 240 i oczyscic.

WYKONANIE POKRYCIA

Podktad

1 x ADLER Legno-Zirbendél 7028000200
Schniecie miedzyoperacyjne: ok. 4 godz.

Szlifowanie miedzyoperacyjne

Lekki szlif na gtadko papierem nr 280 — 360
Usungé pyt ze szlifowania

01-16 (zastepuje 08-15)

Strona2z3



ADLER Legno-Zirbenol

Powloka wykonczeniowa

1 x ADLER Legno-Zirbendl 7028000200

CZYSZCZENIE | PIELEGNACJA

Czyszczenie i pielegnhacja

Czyszczenie wodg, $rodkiem CLEAN Médbelreiniger 96490 Ilub
tagodnym domowym s$rodkiem czyszczacym. W przypadku zanie-
czyszczenia ttustymi substancjami stosowaé srodek ADLER Legno-
Reiniger 80025. Czyszczenie wolno prowadzi¢ najwczesniej 14 dni
po naniesieniu oleju.

Odswiezanie i pielegnacja nanies¢ 1 x ADLER Legno-Zirbendl
7028000200 i sciggng¢ nadmiar.

Prosze przestrzega¢ zalecen podanych w Kartach Technicznych
produktow.

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Wielkosci opakowan

750 ml

Odcienie barwy

ADLER Legno-Zirbendl 7028000200

e W celu oceny koncowego odcienia barwy zaleca sie sporzgdze-
nie wzorca na oryginalnym podtozu.

Produkty dodatkowe

Srodki do czyszczenia
ADLER Legno-Reiniger 80025
CLEAN Mobelreiniger 96490

INNE INFORMACJE

Trwatosé / przechowywanie

Przynajmniej 1 rok w oryginalnie zamknietych pojemnikach.
Zalecamy przelanie zawartosci napoczetego pojemnika do mniej-
szego, by zapobiec zelowaniu / tworzeniu sie kozucha.

GISCODE

060

Dane BHP

Prosze zapoznac sie z Kartg Charakterystyki dla produktu. Aktualng
wersje mozna $ciggnaé ze strony www.adler-lacke.com

Zabrania sie przerabiania produktu w kabinach natryskowych za-
nieczyszczonych pytem zawierajgcym nitroceluloze z powodu za-
grozenia samozaptonem!
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